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SIPO 
 

Herkunft 

Sipo ist aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar, die im Kongobecken von Gabun liegen. Der Baum erreicht 
eine Höhe bis 60 m und einen Durchmesser von 70 bis 130 cm. Der Stamm ist gerade und zylindrisch und besitzt 
Wurzelanlaufbretter.  

Holzbild 
Frisch gesägtes Sipo hat eine rotbraune Farbe, manchmal mit einer violetten Tönung. Nach Lichteinwirkung verfärbt 
sich das Kernholz ins Goldbraune und verliert teilweise seine rote Tönung. Das 20 bis 60 cm dicke Splintholz hat eine 
grau bis hellbraune Farbe und ist gut zu erkennen. Die Maserung ist gerade und manchmal unregelmäßig. 
Wechseldrehwuchs kommt vor und verursacht auf der radialen Fläche eine Streifenzeichnung (etwas weniger als bei 
Sapeli). Die Struktur ist mittelgrob. 

 
Verarbeitungseigenschaften 
Die maschinelle Bearbeitung von Sipo ist einfach. Vorbohren wird empfohlen. Die Eigenschaften in Bezug auf die 
Verleimung und die Oberflächenbehandlung sind gut. Das Holz trocknet langsam und zur Vermeidung von 
Rissbildungen muss die Trocknung vorsichtig erfolgen.   

 
Verwendung 
Sipo hat das niederländische KOMO-Zertifikat für die Produktion von Tür- und Fensterrahmen erlangt. Zudem wird 
das Holz verwendet für Fassaden, Innenvertäfelungen, Möbel, Treppen und Parkett. 
 

Technische Eigenschaften 
 

 

Biegefestigkeit, MOR (fehlerfreie Proben) 89 N/mm
2
 

Dichte (bei 12%) 590 – 660 kg/m
3
 

Dichte (frisch) 750 - 850 kg/m
3
 

Elastizitätsmodul, MOE (fehlerfreie Proben) 11.600 N/mm
2
 

Faser-Sättigungspunkt (FSP) 30% 

Gleichgewichtfeuchtikeitsgehalt (EMV) 
14.5% (bei 60% RH) 
18.5% (bei 90% RH) 

Haltbarkeit nach EN: 350:2016 Kernholzklasse 2 – 3 (in Boden getestet) 

Janka-Härte 5.600 N (parallel) 

Scheerfestigkeit (fehlerfreie Proben) 14.9 N/mm
2
 

Schwindmass frisch zu 65% RH (ca. 12% EMV) 2.8% radial, 3.7% tangential 

Schwindmass frisch zu Kammergetrocknet 5.2% radial; 6.3% tangential 

  

Die Zahlen in dieser Tabelle sind nur annähernd, es sei denn, es wird ein bestimmter Standard genannt, der genaue 
Zahlen liefert.  


